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Pflegeanleitung

Diese Anleitung gibt lhnen Hinweise zur fachgerechten Reinigung und Pflege
unseres Parkettbodens. Sie ersetzt keine individuelle Beratung vor Ort. Bitte
bewahren Sie die Hinweise sorgfaltig auf.

1. Allgemeine Hinweise

Das hobb Parkett mit gedlter Oberflache ist ein natlrlicher HolzfuBboden mit
offenporigem Charakter. Die gedlte Oberflache schitzt das Holz, erhalt jedoch seine
natlrliche Struktur und Atmungsaktivitat.

Eine regelmalige, sachgerechte Reinigung und Pflege tragt wesentlich zur
Werterhaltung bei.

2. Vorbeugende MaRnahmen

Zur Minimierung von Verschleild empfehlen wir:

Sauberlaufzonen im Eingangsbereich verwenden

Maobel mit geeigneten Filz- oder Kunststoffgleitern ausstatten
Fur Burostuhle ausschlieBlich weiche Rollen (Typ W) verwenden
Sand und groben Schmutz regelmafig entfernen

Mechanische Belastungen durch Schmutzpartikel wirken wie Schleifmittel und
kénnen die Oberflache beschadigen.

3. Erstpflege

Nach der Verlegung wird eine Erstpflege empfohlen.
Vorgehensweise:

1. Oberflache trocken reinigen.

2. Geeignetes Pflegedl fir gedlte Parkettbéden dinn und gleichmaRig in
Faserrichtung auftragen.

3. Uberschiissiges Material aufnehmen.

4. Trocknungszeit gemal Produktangaben beachten.

Raumklima wahrend der Pflege:

e 18-22°C
e 45 -65 % relative Luftfeuchte
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4. Regelmafige Reinigung

Im Alltag genugt:

e Trockenreinigung mit Staubsauger (mit Parkettaufsatz), Besen oder Mopp
e Nebelfeuchtes Wischen bei Bedarf

Verwenden Sie ausschliellich geeignete Reiniger fur gedlte Holzoberflachen in
empfohlener Verdlinnung.

Wichtig:

e Keine Pfutzenbildung
e Nur gut ausgewrungene Tucher verwenden
e Stehendes Wasser unbedingt vermeiden

5. Grundreiniqunq

Je nach Beanspruchung sollte der Boden regelmaRig intensiver gereinigt werden.

e Geeigneten Holz-Grundreiniger gemal Herstellerangaben einsetzen
e Flache nebelfeucht reinigen
e Oberflache vollstandig trocknen lassen

Eine intensive Nassreinigung sollte mdglichst selten erfolgen.

6. Nachpflege / Auffrischung

Geolte Oberflachen bendtigen je nach Nutzung eine regelmaRige Auffrischung.
Empfohlene Intervalle:

e Wohn- und Schlafraume: ca. alle 12 - 24 Monate
e Flure und starker beanspruchte Bereiche: haufiger

Vorgehensweise wie bei der Erstpflege.

7. Raumklima

Holz ist ein naturlicher Werkstoff und reagiert auf klimatische Veranderungen.
Empfohlene Bedingungen:

e Raumtemperatur: ca. 20 °C
e Relative Luftfeuchte: 30 - 65 % (optimal 50 - 60 %)

Bei zu trockener Luft kann es zu Fugenbildung kommen. Bei zu hoher Luftfeuchte
kann das Holz quellen.

Ein konstantes Raumklima erhoht die Lebensdauer des Bodens.
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8. Nicht geeignete Reinigungsmethoden

Dampfreiniger

Scheuermittel oder abrasive Pads

Stark alkalische oder I6semittelhaltige Reiniger
Dauerhafte Nasse

9. Hinweise zur Werterhaltung

e Stark farbende Substanzen (z. B. Haarfarbe, Desinfektionsmittel) sofort
entfernen

e Metallgegenstande in Verbindung mit Feuchtigkeit vermeiden

e Bei starker Sonneneinstrahlung auf ausreichende Beschattung achten

Naturliche Farbveranderungen durch Lichteinwirkung sind materialtypisch und stellen
keinen Mangel dar.

Haftungshinweis

Diese Pflegehinweise basieren auf aktuellen technischen Erkenntnissen. Die
Einhaltung der empfohlenen MalRnahmen tragt zur langfristigen Werterhaltung bei.

Technische Anderungen im Sinne der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten.



